                                                                      DERS TANITIM BİLGİ FORMU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
	DERSİN ADI
	KODU
	YARIYILI
	T+U
	KREDİSİ
	AKTS

	LİF TESTLERİ 1
	1105322
	3
	3+1
	4
	5

	ÖN KOŞUL DERSLER
	

	DERSİN DİLİ
	Türkçe

	DERSİN TÜRÜ
	Zorunlu

	DERSİN KOORDİNATÖRÜ
	

	DERSİ VEREN
	Öğr.Gör.Dr. Çiğdem SARPKAYA

	DERSİN YARDIMCILARI
	

	DERSİN AMACI

	1. Tekstil ürünlerinin muayenesine olan ihtiyaç ve bu işlemlerin temel ilkeleri kavrayabilme.

2. Çeşitli tekstil ürünlerini tanıyabilme.

3. Muayene sonuçlarının, tahlili, yorumlaması ve rapor edilmesi ile ilgili teknikleri kavrayabilme.

	DERSİN ÖĞRENME
ÇIKTILARI

	Öğrenimde daha çok pratik çalışmalara ağırlık verilecek ve gerekli teorik bilgilerle de desteklenecektir. Öğrenciden normal şartlarda yaptığı araştırma sonuçlarını yazılı hale getirmesi istenecektir.

	DERSİN İÇERİĞİ

	Tekstil Materyalinin Fiziksel Özellikleri, Laboratuar ve Deney Şartları

Atmosfer Şartlarının Ölçümü

Pamuk Lifinin Fiziksel Özellikleri

	HAFTALAR
	KONULAR

	1
	Tekstil Materyalinin Fiziksel Özellikleri, Laboratuar ve Deney Şartları

	2
	Tekstil materyalinin incelik, uzunluk, mukavemet, uzama ve elastikiyet, kıvrım sayısı, olgunluk, renk, yabancı madde, rutubet v.s. özelliklerini, lif üzerindeki etkisini ve ileriki aşamada tekstil materyaline etkisi

	3
	Üretim öncesi hammadde muayenesi, üretim esnasında muayene, üretim sonrası muayenenin niçin yapıldığı.

	4
	Deney için gerekli olan laboratuarın yapısal özellikleri

	5
	Atmosfer Şartlarının Ölçümü

	6
	Liflerin yapılarında bulunan grupların özelliklerine göre farklı oranlarda nem çektiği

	7
	Ara sınav

	8
	Klima tesisatının niçin kullanıldığı

	9
	Laboratuar içerisine klimanın nasıl yerleştirileceği.

	10
	Laboratuar  içerisindeki standart atmosfer koşulları

	11
	Kondisyon lama, ön kondisyon lamanın tanımını ve amacı

	12
	Liflerin Fiziksel Özellikleri

	13
	Liflerde numune alma işlemi

	14
	Liflerin incelik ölçüm metotları( tartarak, mikroskobik, optik, hava geçirgenliği, v.s.)                

	GENEL YETERLİLİKLER

	


	KAYNAKLAR

	Tekstilde Fiziksel Testler ve Kalite Kontrolü –Funda Göksel(Uzman)


	DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

	ARASINAV : %40     FİNAL : %60  BÜTÜNLEME: %60

Başarı notu hesaplanırken ara sınavın % 40 ‘ı finalin % 60 ‘ı dikkate alınır.Finalde aldığı not ile başarılı olamayanlar için, final yerine geçen bütünleme sınavı yapılır.Final ya da bütünleme sınavında en az 55 alamayan öğrenci başarısız sayılır.
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